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1. Izračunati dimenzije uzoraka za ispitivanje savojne čvrstoće po EN310 i EN789 standardu ako se ispituju ploče sledećih debljina:
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)2. Za date vrednosti debljine ploče, sile loma i ugiba uzoraka, izračunati savojnu čvrstoću i modul elastičnosti pri savijanju. Proračun uraditi i za EN 310 i EN 789 standard, a kod EN 789 uzeti da je sila loma 10x veća od zadate u tabeli.
· EN 310
t=25mm
Fmax=720N  ;    b=50mm
F2=40%=288N  ;  F1=10%=72N
a2=27mm  ;  a1=23mm  ;  l1=20t=500mm
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